
Résistance de l’aluminium 
Une canette en aluminium peut-elle être écrasée par la glace ? 

 
Idées du groupe : 

�  oui  
�  non  
�  ne sait pas 

 
 
Expérience : 
 

�  Remplir d’eau un bocal en plastique, il ne doit pas éclater.  
�  Introduire la canette " vide " et obturée dans le bocal.  
�  Remplir à raz bord le bocal d’eau.  
�  Fermer le bocal et le mettre au congélateur. 

 
 
 
 
 
Observation : 
 
Quelques jours plus tard, à 9heures. On ne voit rien donc nous attendons que la 
glace fonde.                                    
       avant congélation             après 
A 11 heures,  observation : 

�  La canette est déformée.  
 

 
 
 
 
Conclusion :  
Ça veut dire que la glace, en 
prenant du volume, a cabossé la 
canette en aluminium.  
 
 
Remarques :  
La canette flotte dans l’eau liquide 
Le glaçon flotte dans l’eau liquide. 
 
Expédition TARA : 
Pour la construction du bateau, l'aluminium a été retenu pour sa légèreté, 
son bon comportement au froid et sa capacité à se cabosser.  
Si la goélette est soumise à une trop forte pression, elle court le risque d’être 
écrasée. 


